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232317

Begrenzung der Formaldehydemission
in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum

RdErt. d. Ministers fir Stadtentwicklung, Wohnen und
Verkehr
v.3.6. 1986 - V B 4 - 446.102

1. Mit RdErl. v. 4. 4. 1979 (MBl. NW. S. 718/SMBIl. NW.
232317) wurde die Norm DIN 18159 Teil 2 {(Ausgabe Juni
1978) Schaumkunststoffe als Ortschéiume im Bauwesen;
Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum fir die War-
medammung; Anwendung, Eigenschaften, Ausfiihrung,
Priifung — nach §3 Abs. 3 Landesbauordnung (BauQO
NW) als technische Baubestimmung eingefihrt

Hierzu hat der Fachbereich ,Einheitliche Technische
Baubestimmungen* des Normenausschusses Bauwesen
die
ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehyd-
emission in die Raumluft bei Verwendung von Harn-
stoff-Formaldehydharz-Ortschaum (ETB-Ri UF-Ort-
schaum) — Ausgabe April 1985

herausgegeben, die hiermit nach §3 Abs. 3 BauO NW
als technische Baubestimmung bauaufsichtlich einge-
fiihrt wird. Die Richtlinie wird als Anlage abgedruckt.
Soweit die Richtlinie Priifbestimmungen enthélt, wird
sie als Richtlinie fiir die Uberwachung nach § 24 Abs. 2
BauQ NW anerkannt.

2. Uberwachung nach § 24 BauOQ NW

Nach §24 Nr. 8 der Verordnung iiber bautechnische
Prifungen (BauPrifVO) vom 6. Dezember 1984 (GV.
NW.S.774/SGV. NW. 232) darf Harnstoff-Formaldehyd-~
harz-Ortschaum nur verwendet werden, wenn seine

4,

Herstellung einer Uberwachung nach §24 BauOQ NW,
bestehend aus der Erstpriifung sowie der Eigen- und
Fremdiiberwachung, unterliegt.

In Abdnderung von DIN 18152 Teil 2 Abschn. 9.1 mit
FuBnote 5 ist die Erstpriifung {friher Eignungspriifung)
durch die in den FuBnoten 2 und 3 der ETB-Richtlinie
genannten Priifstellen durchzufihren.

Die Fremdiiberwachung ist durch eine fiir die Uberwa-
chung von Déammstoffen anerkannte Priifstelle coder
durch eine fiir die Uberwachung von Harnstotf-Formal-
dehydharz-Ortschaum anerkannte Uberwachungsge-
meinschaft durchzufiihren. Das Verzeichnis der aner-
kannten Priifstellen ist in den Mitteilungen des Insti-
tuts fiir Bautechnik, 1984 Heft 5, Seite 183 ff, veroffent-
licht.

. Das Verzeichnis der nach §3 Abs. 3 BauO NW einge-

fiihrten technischen Baubestimmungen, Anlage zum

RdErl. v. 22. 3. 1985 (MBL NW. S. 942/SMBIL. NW. 2323),

wird wie folgt erginzt:

In Abschn. 2.8 ist nach DIN 18159 Teil 2 aufzunehmen

Spalite 2: April 1985

Spalte 3: ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formal-
dehydemission in die Raumluft bei Verwen-
dung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ort-
schaum (ETB-Ri UF-Ortschaum)

Spalte 4: 3. 8. 1986

Spalte 5: MBI NW._S_835
SMEI. NW, 232317

Spalte 6: X

Spalte 7: X

Weitere Stiicke der ETB-Richtlinie UF-Ortschaum,
Ausgabe April 1985, sind beim Beuth Verlag GmbtH,
Burggrafenstrafe 4-10, 1000 Berlin 30, erhiltlich
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Anlage

ETB-RICHTLINIE

zur Begrenzung der Formaldehydemission
in die Raumluft bei Verwendung von
Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum
(ETB-Ri UF-Ortschaum)

Ausgabe April 1985

Herausgegeben vom
AusschuB fiir Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)

Vorbemerkung

Ilm gemeinsamen Bericht des Bundesgesundheitsamtes, der Bundesanstalt fir
Arbeitsschutz und des Bundesumweltamtes vorm 07.10.1984 wurde gefordert,
dafl aus Griinden des Gesundheitsschutzes die Gesamtformaldehydbelastung im
Innenraum Q.1 ppm nicht gberschreirer.

Durch die Einhaltung der nach der folgenden Richtlinie an Baustoffe und Beklei-
dungen gesteliten Anforderungen wird angestrebt, dafi die Formaldehydkonzen-
tration in Aufenthaltsraumen von Hausern, deren Dicher und/oder Winde mit
Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum (UF-Ortschaum) geddmmt sind, 0,1 ppm
nicht uberschreiter.

Diese Richtlinie stellt eine vorliufige Regelung dar, bis durch Forschungsergeb-
nisse nachgewiesen ist, ob bei gleichzeitigem Vorhandensein mehrerer Emittenten,
z. B. andere Bauteile, Mdbel oder Dekorationsmaterialien aus Stoffen, die Form-
aldehyd freisetzen, moglicherweise andere Anforderungen zu steflen sind.
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1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Richtlinie gilt fir die Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum  (UF-Ortschaum)  nach
DIN 18 159 Teil 2 und nach aligemeinen bauvaufsichtlichen
Zulassungen, der an der Anwendungsstelle als UF-Ort-
schaum zum Ausschiumen von Hohirdumen, wie z.B.
in Winden, Decken und Dichern sowie in Schichten,
Schlitzen und Kanalen bei Aufenthaltsrdumen verwendet
wird. In dieser Richtlinie werden erginzend zu DIN 18 159
Teil 2, Ausgabe Juni 1978, Abschnitt 5.13 ,,Formaldehyd-
abspaltung” bzw. zu den entsprechenden Zulassungs-
bescheiden hinsichtlich der Verwendung von UF-Ort-
schaum Anforderungen zur Begrenzung der fFormaldehyd-
emission in die Raumluft von Aufenthaltsraumen gestelit.
Hierbei wird vorausgesetzt, daR eine maoglicherweise
kurzfristig nach dem Einbringen des UF-Ortschaums
auftretende erhdhte Formaldehydemission durch erhdhte
tiftung in den ersten 3 Wochen abgefiihrt wird.

Die Uberprifung der Einhaltung der Anforderungen
dieser Richtlinie am Bau kann sich nur auf die Kontrolle
der Erfillung der Anforderungen beschrinken, die hin-
sichtlich der Formaldehydabgabe an den UF-Ortschaum
sowie an die Bekleidung und sonstigen baulichen Voraus-
setzungen gestelit werden; die Messung der Formaldehyd-
konzentration in der Raumluft allein ist zur Uberprifung
der UF-Ortschaum-Dammung nicht ausreichend, da sie
auch die Formaldehydabgabe anderer Emittenten erfal3t.

2 Begriffe

Emissionsklassen im Sinne dieser Richtlinie sind die in
Tabelle 1 der , Prufrichtlinie fiir die Einstufung von Harn-
stoff-Formaldehydharz-Ortschaum in Emissionsklassen
beziiglich der Formaldehydabgabe (PrifRi UF-Ort-
schaum}' 7} in Abhangigkeit der Formaldehydabgabe des
UF-Ortschaums genannten Klassen ES 1, ES 2 und ES 3.
die in Abhingigkeit der Formaldehydabgabe des UF-
Ortschaums allein sowie in einem Prufraum mit Beklei-
dung festgelegt sind.

Bekleidung im Sinne dieser Richtlinie ist eine raumseitig
vollflichige Abdeckung des Harnstoff-Formaldehydharz-
Ortschaums durch Bauplatten, Mauerwerk, Sperrschichten
einschlieBlich der Abdeckung von Fugen, Aussparungen
usw.

3 Anforderungen an den
Harnstoff- Formaldehydharz-Ortschaum

3.1 Anforderungen an die Ausgangsstoffe

Unbeschadet der Anforderungen nach DIN 18 159 Teil 2
bzw. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
dirfen fiir die Herstellung von UF-Ortschaum nur Aus-
gangsstoffe verwendet werden, fir die nachgewiesen
wurde, daB mit ihnen Ortschaum nach den entsprechen-
den Emissionsklassen hergestellt werden kann.

Fiir die Einstufung in die Emissionsk lassen ist der Versuch
im Prifraum mit je nach Emissionsklasse festgelegten
Bekleidungen nach Abschnitt 3.1 und der Versuch mit
der Gasanalysemethode nach Abschnitt 3.2 der ,,PrifRi
UF-Ortschaum’' 1} malgebend 2.

Hierbei sind die Anforderungen der Tabelle 1 der Prif-
richtlinie 1) einzuhalten.

An dem UF-QOrtschaum sing parallel alle Prifungen nach
DIN 18158 Teil 2, Ausgabe Juni 1978, Abschnitt 8,
durchzufiihren 3).

3.2 Anforderungen an den UF-Ortschaum nach Einbau
Der UF-Ortschaum muB nach Einbau an der Verwen-
dungssteile hinsichtlich der Formaldehydemission die
Anforderungen fiir die jeweilige Emissionsklasse nach der
..Prufrichtlinie fiir die Einstufung von Harnstoff-Form-
aldehydharz- Ortschaum in Emissionsklassen bezuglich der
Formaldehydabgabe {PriifRi UF-Ortschaum)”’ 1) erfiillen.
Hierfir ist im Rahmen der Uberwachung nach Abschnitt
5.2 nachzuweisen, daB die Formaldehydemission des
unbekleideten Schaumes bei Prifung mit der Gasanalyse-
methode nach Abschnitt 3.2 der PrifRi UF-Ortschaum 1)
die Grenzwerte der Tabelle 1 der PrifRi UF-Ortschaum 1)
einhilt, jedoch darf der Wert um nicht mehr als 20%
oder 0,3mg/{h - dm3) dber dem Gasanalysewert liegen,
der fir die Einstufung nach Abschnitt 3.1 maRgebend
war {der gréBere Wert ist maBgebend).

Zusatzlich zu den Anforderungen an die Formaldehyd-
abgabe mul der UF-Ortschaum stets die anderen n
DIN 18 158 Teil 2 oder ir bauaufsichtlichen Zulassungen
festgelegten Anforderungen erfiillen. Die Trockenroh-
dichte darf jedoch um nicht mehr als ¥ 2,0kg/m3 von
dem Wert der Eignungsprufung abweichen.

3.3 Kennzeichnung und Lieferung

Die Gebinde der Ausgangsstoffe sind zusatziich zur Kenn-
zeichnungsvorschnift der DIN 18159 Teil 2 mit der
Emissionsklasse zu kennzeichnen.

Die Gebinde sind mit Werkszeugnis [Bescheinigung
DIN 50049 — 2.2) auszuliefern.

4 Anforderungen an die Verwendung

4.1 Allgemeines

Die Verwendungsmoglichkeit von UF-Ortschaumen
richtet sich im Hinblick auf ihre Formaldehydemission
nach ihrer Emissionsklasse. UF-Ortschaume mit einer
Formaldehydabgabe > 5,0 mg/(h - dm3}, gemessen nach
der Gasanalysemethode, diirfen nicht verwendet werden.

4.2 GroBflichige Verwendung

Die UF-Ortschaume der Emissionsklassen ES 1 bis ES3
diirfen zur groGfiachigen Dammung von Bauteilen zur
Begrenzung von Aufenthaltsraumen (Wande, Decken,
Diacher bei ausgebautem DachgeschoB) verwendet wer-
den, wenn folgende Bestimmungen eingehalten werden:

4.2.1 Die Dammschicht muR von den Aufenthalts-
raumen durch Bekleidungen getrennt sein, die einen aus-
reichend hohen Widerstand gegen den Durchgang von
Formaidehyd haben. Als ausreichend gelften die in
Tabelle 1, Spalten 2 und 3, aufgefithrten Bekleidungen.

1) Siehe Anhang 2

2) Die Prufungen sind beim Fraunhofer-institut fur Holz-
forschung (WK1}, Bienroder Weg 54 E, 3300 Braun-
schweig, durchzufihren.

3) Die Prifungen sind beim Forschungsinstitut fur Warme-
schutz e.V. Minchen {FIW}, Lochhamer Schlag 4,
B032 Griafelfing, durchzufihren.
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Tabelle 1. Anforderungen an die Bekleidungen
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von UF-Ortschaum

der Emissionsk lasse diffusionsiquivalenten

Luftschichtdicke s4 von

1 2 3
) Bekleidungen
Bei Verwendung mit einer Bekleidungen,

die ochne Nachweis als ausreichend geltten

ES 1 Fir die Emissionsklasse — Bekleidungen, die fir ES 2 und ES 3 als ausreichend
ES 1sind keine Angaben gelten
gemacht, da UF-Ort-
schaume dieser Klassi-
fizierung noch nicht
vorliegen. Bei entspre-
chender  Entwicklung
wird die Richtlinie er-
ganzt.
ES 2 Z203m — Bekleidungen, die fur ES 3 als ausreichend gelten
— Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1 mit einer Mindest-
dicke von 11,6cm und mindestens einseitigem Putz
! nach DIN 18 550 Teil 1 und Teil 2
e
ES 3 210m — Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1 mit einer Mindest-

dicke von 11,5 e¢m und mindestens einseitigem Putz
nach DIN18850 Teit1 und Teit 2, wobei die
diffusionsdquivalente Luftschichtdicke s4 der raum-
seitigen Bauteilschichten groBer sein muR als die der
aulerhalb der Dammschicht liegenden Bauteil-
schichten

Kunststoffolien mit einer Dicke 2 0,1 mm
Aluminiumfolien mit einer Dicke > 0,05 mm
Holzwolleleichtbauplatten nach DIN 1101 mit einer
Mindestdicke von 26 mm mit 15 mm Kalkgipsputz
{PlattenstoBe gegen Risse gesichert, z. 8. durch Putz-
bewehrung nach DIN 1102, Ausgabe Mirz 1980,
Abschnitt 4.3).

Das ausfiihrende Unternehmen hat vor dem Einbringen
des UF-Ortschaums die Bekleidungen und den Aufbau
der zu dimmenden Bauteile an Ort und Stelle zu iiber-
prifen und bei Bekleidungen nach Tabelle 1, Spalte 2,
die diffusionsidquivalenten Luftschichtdicken sy der Bau-
teilschichten nach DIN 4108 zu errechnen. Dabei ist
der untere Grenzwert der Wasserdampf-Diffusionswider-
standszah! i nach DIN 4108 Teil 4 anzusetzen.

4.22 Fugen in den Bekleidungen sind durch Abdecken
oder 3hnliches nach dem Stand der Technik abzudichten,
Risse sind zu schlieBen. FolienstdBe sind zu iiberlappen
und zu verkleben bzw. zu verschweiBen.

423 Die dem Aufenthaltsraum abgewandte Oberfliche
der UF-Ortschaum-Dammschicht mull ausreichend be-
liftet sein. Als ausreichend gelten Liftungsquerschnitte
und -Gtfnungen nach DIN 4108 Teil 3, Ausgabe August
1981, Abschnitt 3.2,3.3.

Fir 2weischaliges Mauerwerk mit Kerndimmung nach
bavaufsichtlicher Zulassung ist keine Beliiftung erforder-
lich.

4.2.4 Aufenthaltsraume miissen iiber ausreichende natiir-
liche Beliftungsmdéglichkeiten verfigen (siehe Landesbau-
ordnungen entsprechend Musterbauordnung (MBO 1981)
§ 44, Abs. 2).

4.3 Kieinflichige Verwendung

Fiir das Ausfiiflen kieinflichiger Schachte, Schlitze und
Kanite dirfen UF-Ortschaume der Emissionsklassen ES 1
bis ES3 verwendet werden, wenn der Ortschaum gegen
die Raumluft durch Bekleidungen wie Putz, Gipskarton-
platten, Spanplatten oder dhnlichem abgedeckt wird. Als
kleinfidachig gilt eine Dimmung, wenn die gedimmte
Fliche hochstens 5% der Wand- und Deckenflichen des
Raumes ausmacht;

5 Anforderungen an das ausfiihrende Unter-
nehmen bei gro&flachiger Schaumanwendung
fiir Aufenthaltsraume nach Abschnitt 4.2

5.1 Aligemeines

UF-Ortschaume diirfen nur von Unternehmen hergestellt
werden, die iber ausreichende Erfahrung auf diesem
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Gebiet verfiigen und geschultes Personal einsetzen und
die einer Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremd-
iiberwachung, unterliegen. Grundlage fur das Verfahren
der Uberwachung ist DIN 18 200. Die Uberwachung ist
durch eine fiir die Oberwachung von Wirmedimmstoffen
anerkannts Prifstelle aufgrund eines Uberwachungs-
vertrages oder durch eine Uberwachungsgémeinschaft
durchzufithren. Als Nachweis der Uberwachung ist auf
der Bescheinigung nach Abschnitt 5.5 das einheitliche
Uberwachungszeichen anzubringen.

5.2 Erstprifung

Die Erstprifung hat sich insbesondere auf foigende

Prafungen zu beziehen:

a) Vorhandensein geeigneter betrieblicher Einrichtungen
fur das Schaumverfahren. Die Eignung der Einrich-
tungen ist bei der Eignungsprifung nach "Absatz c
nachzuweisen.

b) Beschaftigung von geschulten Fachkraften {Schaumer)
Die Schulung muR sich insbesondere auch auf die
Beurteilung der baulichen Voraussetzungen zur An-
wendung des UF-Ortschaums nach Abschnitt 4
erstrecken. Der Nachweis der Schulung gilt insbe-
sondere als erbracht, wenn der Schiaumer eine Aus-
bildungsbescheinigung vorlegt.
Ausbildungsbescheinigungen werden unter anderem
von den Herstellern der Ausgangsstoffe ausgestelit.

1) Siehe Anhang 2

¢} Eignungsprifung des UF-Ortschaums nach DIN 18 159
Teil 2 einschlieBlich einer Priffung mit der Gasanalyse-
methode nach Abschnitt 3.2 der PriifRi UF-Ort-
schaum1).

5.3 Eigenibberwachung

Im Rahmen der Eigenilberwachungsind die in DN 18 159
Teil 2, Ausgabe Juni 1978, Abschnitt 9.2.2, aufgefiihrten
Priifungen auf jeder Baustelle durchzufiihren. Aulerdem
sind Aufzeichnungen iiber die baulichen Voraussetzungen
nach Abschnitt 4.2 dieser Richtlinie in die zu fihrende
Liste nach DIN 18 159 Teil 2, Ausgabe Juni 1978, Ab-
schnitt 9.2.3, aufzunehmen,

5.4 Fremdiberwachung

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens die

foigenden Priifungen durchzufiihren:

— die in DIN 18 159 Teii 2, Ausgabe Juni 1978, Tabelie 1,
angegebenen Priifungen in der dort genannten Haufig-
keit

— 2mal jihrlich die Gasanalysewerte nach Abschnitt 3.2
der PrifRi UF-Ortschaum ).

5.5 Bescheinigung

Fiir jede Baustelle hat der Unternehmer dem Bauherrn
nach Abschluf der Arbeiten eine Bescheinigung, wie im
Mustervordruck in Anhang 1 angegeben, auszustellen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen in ETB-Richtlinie UF-Ortschaum sowie in Anhang 1 und 2

DIN 1053 Teil 1
DiIN 1101
DIN 1102

Mauerwerk; Berechnung und Ausfuhrung
Holzwolle-Leichtbauplatten; MaBe, Anforderungen, Prifung
Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN 1101; Verarbeitung

DIN 4108 Teil 3 Wiarmeschutz im Hochbau; Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen und Hinweise fir Planung

und Ausfuhrung

DIN 4108 Teil 4 Wirmeschutz im Hochbau; Warme- und feuchteschutztechnische Kennwerte
DIN 4108 Teil5 Wirmeschutz im Hochbau; Berechnungsverfahren

DIN 18 159 Teil 2 Schaumkunststoffe als Ortschiume im Bauwesen; Harnstoff-Formaldehydharz-QOrtschaum fiir die
Wirmedammung, Anwendung, Eigenschaften, Ausfihrung, Prisfung

DIN 18 180
DIN 18 200
DIN 18550 Teil 1
DIN 18550 Teil 2
DIN 50049
DIN 52 368
DIN 68 763
VDI 3484 Blatt 1

Putz; Begriffe und Anforderungen

Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Priifung
Uberwachung (Giteiiberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten; Aligemeine Grundsétze

Putz; Putze aus Mérteln mit mineralischen Bindemitteln; Ausfilhrung

Bescheinigungen iiber Materialprifungen

Priiffung von Spanplatten; Bestimmung der Formaldehydabgabe durch Gasanalyse

Spanplatten; FlachpreBplatten fiir das Bauwesen, Begriffe, Eigenschaften, Prifung, Uberwachung
Messen gasformiger Immissionen; Messen von Aldehyden; Bestimmen der Formatdehyd-Konzen-

tration nach dem Sulfit-Pararosanilin-Verfahren

A e
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Anhang 1 zur ETB-Richtlinie UF-Ortschaum

MUSTERVORDRUCK

Bescheinigung nach ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft
bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum {ETB-Ri UF-Ortschaum)

g Fremdiberwacher:

1 Ausfuhrendes Unternehmen: l

ETB-Ri UF-Ortschaum

2 Bauherr: Baustelle:

3 Art der Dammung:

{mit Skizze iiber Bauteilautbau und erfor-
derlichenfalls Angabe der diffusionsiqui-
valenten Luftschichtdicke der einzelnen
Schichten nach Tabelle 1)

4 Verwendete Ausgangsstoffe

Stoffart bzw. Handelsbezeichnung:

Hersteller der Ausgangsstoffe:

Emissionsklasse:

Werkszeugnis Nr: vom:

5 Herstelldatum der Dammung:

6 Ergebnisse der Rohdichtepriifung: Mittelwert Grofltwert Kleinstwert
kg/m3 kg/m3. kg/m3
Frisch-Rohdichte:

Trocken-Rohdichte:

Es wird bescheinigt, daB die oben angefithrte Dammung nach DIN 18 159 Teil 2 und der ETB-Ri UF-Ortschaum
durchgefiihrt wurde.

Ort: Datum:

Unterschrift
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Anhang 2 zur ETB-Richtlinie UF-Ortschaum

PRUFRICHTLINIE

fiir die Einstufung von Harnstoff-Formaldehydharz- Ortschaum in Emissionsklassen
beziiglich der Formaldehydabgabe (PriifRi UF-Ortschaum)

Ausgabe April 1985

1 Geltungsbereich und Zweck

in dieser Priifrichtlinie werden die Priifverfahren hinsicht-
lich der Formaldehydabgabe zur Einstufung in die
Emissionskiassen fir Harnstoff-Formaldehydharz-Ort-
schaum (UF-Ortschaum) nach DIN 18 159 Teil 2 oder
nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fest-

gelegt.

2 Einstufungskriterien fiir die Emissionsklassen

Zur Einstufung in die Emissionsklassen ES 1, ES2 und
ES 3 mufl der UF-Ortschaum hinsichtlich der Formalde-
hydabgabe sowohl die Anforderungen an den Gasanalyse-
wert nach Tabelle 1, Spalte 2, als auch an die Ausgleichs-
konzentration bei Prifung im Prifraum nach Tabelle 1,
Spalte 4, erfillen.

3 Prifung

3.1 Prifraumuntersuchung

Die Prifraumuntersuchung wird angewendet zur Ein-
stufung der Ausgangsstoffe eines UF-Ortschaums in
Emissionsklassen nach Abschnitt 3.1 der ,,ETB-Richt-
linie zur Begrenzung der Formatdehydemission in die
Raumiuft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehyd-
harz-Ortschaum.

Fir die Untersuchung ist eine Prifraumkonstruktion nach
Bild 1 einschlieBlich der Dachraumkonstruktion nach
Bild 2 zu verwenden. Die Versuchsbedingungen miussen
Tabelle 2 entsprechen.

Der UF-Ortschaum wird hierbei in einer Schaumhohe
von {0,110+ 0,01) m in eine hinterluftbare Dachraum-
konstruktion eingebracht, die raumseitig mit einer der
Emissionsklasse zugeordneten Prufbekleidung nach
Tabelle 1, Spalte 3, versehen ist. 4 Stunden nach Schaum-
stoffherstellung wird die Dachraumkonstruktion mit der
Abdeckung verschlossen, in die Prifraumkonstruktion
eingebaut und die Beliftung lber Prifraumluft und
Hinterliftung eingeschaltet.

Die ersten Messungen der Formaidehydkonzentrationen
erfolgen 24 Stunden nach Schaumstoffherstellung und
weiter im Abstand von jeweils 24 Stunden iiber insgesamt
21 Tage. Gemessen wird die Formaidehydkonzentration
im Klimaraum (Blindwert), in der Prifraumabluft und
in der Abluft der Hinterluftung. Der Blindwert ist vom
Priifraumwert abzuziehen.

Die Messung der Formaldehydkonzentration erfolgt mit
Hilfe geeigneter Gasprobenahmeapparaturen. Hierbei
wird eine Luftprobe durch eine mit Absorptionsflissig-
keit gefillite Gaswaschflasche geleitet. Das Probenahme-
volumen richtet sich nach der jeweiligen Formaldehyd-
konzentration und liegt zwischen 0,025 und 0,25 m3.
Die Probenahmegeschwindigkeit betrdagt generell 2 Liter
pro Minute. Der absorbierte Formaldehyd wird photo-
metrisch nach VDI 3484 Blatt 1 oder nach der Acetyl-
aceton-Methode bestimmt. Die Formaldehydkonzen-

trationen werden angegeben in ppm (parts per million;
1 ppm = 1,2 mg/m3} und beziehen sich auf eine Tempe-
ratur von 20 °C und einen Luftdruck von 1013 hPa.

Die gemessenen Konzentrationswerte werden in Ab-
hangigkeit von der Zeit seit Schaumherstellung aufge-
tragen. Die sich in der Prifraumluft nach etwa 15 bis
20 Tagen einstellende Formaldehyd-Ausgleichskonzen-
tration wird fiir die Bewertung des Emissionspotentials
herangezogen. Die Ausgleichskonzentration darf den
Wert 0,1 ppm nicht iberschreiten. Wird die Ausgleichs-
konzentration nach 504 Stunden noch nicht erreicht, so
gilt der nach 504 Stunden gemessene Wert.

3.2 Gasanalysemethode

Das Priifverfahren wird angewendet bei der Klassifizierung
des UF-Ortschaums nach Abschnitt 3.1 der , ,ETB-Richt-
linie zur Begrenzung der Formaldehydemission in die
Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehyd-
harz-Ortschaum’’ und fiir die Uberwachungsprifung bei
der Schaumherstellung nach Abschnitt 3.2 der genannten
Richtlinie.

Es gilt das in DIN 52 368, Ausgabe September 1984, fir
die Prifung von Spanplatten beschriebene Verfahren.
Abweichend davon ist bei der Prifung des UF-Ortschaums
folgendes zu bericksichtigen:

Ein Probestiick mit den Abmessungen 550 mm X 550 mm
X 300 mm wird nach DIN 18 159 Teil 2, Ausgabe Juni
1978, Abschnitt B.1, hergestelit. Aus dem Probestick
werden 3 Probekérper aus verschiedenen Stellen des
Probestiicks geschnitten. Probekdrper der Abmessung
400 mm X 50 mm X 50 mm werden bei der (Jberwachungs-
prufung geschnitten, jedoch mindestens 50 mm von der
Oberfliche entfernt. Bevor die Probekdrper geschnitten
werden, sind die Probesticke 28 Tage lang in trockenen
Raumen bei etwa + 20°C so zu lagern, dall die Ober-
flachen der Umgebungsluft ausgesetzt sind. Nach Zu-
schnitt der Probekorper mussen diese, sofern nicht
unmitteibar gepriift wird, gasdicht in Kunststoffolien
eingeschweillt werden. Die eingeschweillten Probekdrper
miissen spatestens 28 Tage nach Zuschnitt geprift wer-
den; die Verschweiung darf erst unmittelbar vor der
Prufung gecffnet werden.

Die Probekorper werden einzelin geprift.

Der Gasanalysewert wird viermal in Abstinden von
jeweils einer Stunde bestimmt und aus diesen vier Einzel-
werten gemittelt. Der Gasdnalysewert wird bezogen auf
das Einbauvolumen der Probekdrper {mg Formaidehyd
pro Stunde und dm3 Schaumstoff) angegeben. Als Gas-
analysewert der Probe gilt der Mittelwert aus den Prif-
ergebnissen der 3 Probekérper.

Die Trockenrohdichte der Probe fiir dieGasanalyseprifung
ist gemak DIN 18 159 Teil 2 zu bestimmen.

Die mittlere Trockenrohdichte darf von dem bei der
Eignungsprifung nach DIN 18159 Teil 2 ermittelten
Wert um nicht mehr als = 1,5 kg/m3 abweichen.
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Tabelle 1. Anforderungen an Harmnstoff-Formaidehydharz-Ortschaum zur Einstufung in die Emissionsklassen

7 2 3 4
Prufraumuntersuchung
Emissions- Gasanalysewert
_dm3 I
klasse mg/(h - dm3} Prifbekleidung ‘ AusglelchF
konzentration
ES 1 <05 9.5mm dicke Gipskartonplatte nach DIN 18 180
== ohne zusatzltiche Beschichtung, s4 = {0,1 * 0.015) m
ES 2 > 0.5 bis < 1,5 25 mm Qickle Gipskar.tonplane nach DIN 18180
ohne zusatziiche Beschichtung, sq4 = (0,3 * 0,05} m
<0,9ppm
16 mm Halzspanplatte V 100-E1 nach DIN 68 763
ES 3 > 1.5 bis < 5,0 bzw.' bauagfsichtlicher Zulassung durchgehend mit
atkalisch hartendem Phenolharz oder mit Isocyanat
verleimt, s4 = (0,7 * 0,1} m

Tabelle 2. Versuchsbedingungen bei der Priffraumuntersuchung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum
im Klimaraum

Prifraumluft: Temperatur: {123+£05}°C
relative Feuchte: {45 * 3} %
Luftdurchsatz: 7.6 m3/h
Hinterliftung: Druckluft von: 16 bis 20°C und etwa 10 % relative Feuchte
Stromungsgeschwindigkeit: etwa 0,1 m/s
Uberdruck gegen Priofraum: etwa 50 Pa
Luftdurchsatz: 20 m3/h
Prifbekleidung: je nach Emissionsklasse, siehe Tabelle 1 der Prifrichtlinie
Bekleidungsfiiche: 56 m2
UF-Ortschaum: Ausgeschaumte Fliche: 5.6 m2
Schaumhohe: (0,100,017 m
Gesamtschaumvolumen: etwa 0,56 m3
Prufraumvolumen: 7.5 m3
Raumbeladungsgrad: 0,75 m2/m3
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