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DIN 4207 — Mischbinder — 

 
RdErl. d. Innenministers v. 27. 9. 1972 — V B 3 — 2.260 — 785/72¹) 

1. Die Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) des Fachnormenaus-
schusses Bauwesen im Deutschen Normenausschuß hat die Norm DIN 4207 überarbeitet.

Die Norm AnUg»1) DIN 4207 (Ausgabe Februar 1972)

-r Mischbinder —

wird hiermit nach § 3 Abs. 3 der Landesbauordnung (BauO NW) als Richtlinie bauaufsichtlich ein-
geführt. Die in der Norm enthaltenen Prüfbestimmungen werden als einheitliche Richtlinien für 
die Durchführung der Überwachung nach § 26 Abs. 2 BauO NW anerkannt.

2. Nach J l Nr. 3 der überwachungsverordnung vom 4. Februar 1970 (GV. NW. S. 138), geändert 
durch Verordnung vom 10. Februar 1972 (GV. NW. S. 26), — SGV. NW. 232 — darf Mischbinder 
für die dort genannten Anwendungsbereiche als Bindemittel nur verwendet werden, wenn er aus 
Werken stammt, die einer Überwachung unterliegen. Für die Durchführung der Überwachung 
sind die Bestimmungen des RdErl. v. 22. 9. 1967 (MB1. NW. S. 1844 / SMB1. NW. 2325) maßge-
bend.

>) MBl. NW. 1972 S. 1752. ') MBl. NW. 1981 S. 844. ') MBl. NW. 1983 S. 1796.
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